



























Materia: Ecología
Tema:
Protocolo Final 
Nombre del alumno: Jorge Ivan Montiel Lopez
Nombre del profesor: 
María Romina Flores Peña







Fecha: Guasave Sinaloa México el 15 del mes noviembre del año 2022



Introducción.
Más del 80% de los océanos del mundo están contaminados por plástico y su tiempo de degradación son de cientos hasta miles de años y por eso el ser humano a intentado reducir su uso considerablemente con los bioplásticos. Estos son una alternativa a los plásticos obtenidos del petróleo, uno de los bioplásticos más famosos son aquellos que contienen papel o cartón, pero estos no son tan renovables como otros (Ecodes, 2021).  En los últimos tiempos se ha dado la tendencia de hacer botellas o cualquier recipiente de cáscaras de frutas como se menciona en los siguientes proyectos
[bookmark: _Hlk121097339]La contaminación por residuos plásticos es uno de los principales problemas medioambientales de nuestro tiempo. Una media de 8 millones de toneladas de plástico es vertida cada año a los océanos, esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Si no cambiamos de tendencia, en 2025 nuestros océanos tendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado, y en 2050 habrá más plásticos que peces. Por eso en los últimos años se han buscado alternativas al plástico, una de ellas son los bioplásticos de distintos materiales como el papel, cáscaras de frutas u otros materiales, sin embargo, el uso de esos bioplásticos son el mínimo comparado con el plástico proveniente del petróleo (Ecodes, 2021).
Plástico
¿Qué es el plástico?
Los plásticos son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de derivados de petróleo. Son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Las materias primas que se utilizan para producir plástico son productos naturales como el carbón, el gas natural, la celulosa, la sal y, por supuesto, el petróleo (CAIRPLAS, 2018).
¿Por qué es tan contaminante en el medio ambiente?
Hay una alarmante situación de la contaminación por plástico y aporta soluciones para convertirlo en un aliado y no en el causante de unos de los mayores problemas medioambientales de nuestro siglo (Ecodes, 2021).
A nivel mundial, Asia produce alrededor de 30% de plásticos de un solo uso y la región de América del Norte es responsable de la producción del 18% de plásticos. 
Una alternativa para el uso de tanto plástico en la vida social y cotidiana, son los bioplásticos, que es una alternativa que en los últimos años se ha venido trabajando. Éstos, a diferencia del plástico sintético que se fabrica a partir de derivados del petróleo, provienen de materiales orgánicos y es biodegradable, pero igual de resistente y versátil. 
Este material se caracteriza por ser derivado de fuentes vegetales y de exoesqueletos de crustáceos; se produce a partir del almidón y la celulosa, polímeros de glucosa elaborados por las plantas y del quitosano proveniente del camarón y jaiba principalmente. 
¿Por qué es importante aumentar el uso de los bioplásticos? 
Los plásticos biodegradables tienen el potencial de reducir el uso de combustibles fósiles y los impactos ambientales y de salud, y a su vez evitar los desechos plásticos no degradables y voluminosos. Pero de igual forma tienen también impacto en la salud ambiental y ocupacional en todo su ciclo de vida (UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 2022).
¿Por qué es tan importante en el mundo actual? 
De forma general, los bioplásticos contribuyen a mejorar el impacto medioambiental de los productos de dos maneras: La utilización de recursos renovables para la fabricación de monómeros permite una reducción en la utilización de recursos fósiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero.



Cáscara de plátano 
Composición de la cáscara de plátano:  La cáscara de banano maduro contiene aproximadamente 2,7% de fructosa, 3,2% de glucosa y 7,8% de sacarosa en base seca La fibra cruda en la cáscara de banano maduro contiene 60% de lignina, 25% de celulosa y 15% de hemicelulosa.
El bioplástico fabricado a base de la cáscara de plátano es un material orgánico y amigable con el medio ambiente, este componente es cada vez más popular debido a que es una buena alternativa para reducir la contaminación, degradándose en poco tiempo, esto se produce debido a que provienen de fuentes naturales, dejando de contaminar el entorno a su alrededor, los beneficios que traen están en reutilizar los desechos orgánicos para el establecimiento de productos biodegradables.
La elaboración de los platos de bioplástico a base de la cáscara de plátano resulta de gran beneficio no solo para el medio ambiente, sino para la industria, debido a que estas dejaran de generar millones de residuos al año, con el fin de utilizar todo lo que se va desechando (UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 2022). 









Objetivo General: 
 Crear un bioplástico por medio de desechos de jaiba y de cáscara de plátano que reemplace el plástico en los diferentes sectores de la sociedad y que su periodo de biodegradación sea mucho menor que al plástico de uso diario.
Materiales y reactivos 
75 g de cáscara de plátano 
25 g de almidón de maíz
60 Ml de glicerol 
0.5 Ml de colorante 
1 g de tripolifosfato de sodio
1 g de alginato de sodio.
Método 
Las cáscaras de plátano se hirvieron en agua durante unos 30 minutos. El agua se decantó del vaso de precipitados y las cáscaras se dejaron para que se secaran en papel de filtro durante unas 2 horas. Después de la incubación, las cáscaras se secaron completamente y se colocaron en un mortero y con una batidora de mano se aplastaron las cáscaras hasta obtener una pasta uniforme.Se colocaron 75g de pasta de plátano en un vaso de precipitados y se añadieron 25 g de almidón de maíz, 60 ml de glicerol y 0.5 ml del colorante rojo carmín y se revolvieron 5 minutos hasta tener una mezcla uniforme y después de eso se le añadió 1g de tripolifosfato de sodio y 1g de alginato de sodio, se volvió a revolver esta vez 2 minutos después de eso se puso en una superficie de vidrio  y estuvo a temperatura ambiente 72 horas para tener un secado total y obtener el bioplástico. 


Resultados Esperados.
Los resultados que esperamos es que el bioplástico tenga una mayor maleabilidad, flexibilidad, resistencia y dureza que los en el bioplástico comparando con los otros bioplásticos del mercado y principalmente que su tiempo de degradación sea mucho menos a el de los plásticos de un solo uso tras que estos tardan miles de años en degradarse. 

Conclusión.
En conclusión, se espera obtener un bioplástico por el método planteados desde un inicio (Cascara de plátano). Logrando obtener un bioplástico favorable y con un periodo de degradación mucho menor comparado con los plásticos de usos diario, en el caso del bioplástico se espera que su periodo de degradación sea de 9 meses a un año y con eso se lograr cumplir el objetivo planteado desde un inicio del proyecto y obteniendo un bioplástico favorable para el medio ambiente.
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